研究内容
（1）充填材料物化性质测试与评价
· 测试分析尾砂的物理性质（比重、颗粒级配、密度等）；
· 获取尾砂的化学与矿物成分；
· 分析充填拌合水pH和化学组分；
· 分析评价尾砂物化性质对充填材料性能的潜在影响。
（2）尾砂静态沉降与动态浓密特性研究
· 研究尾砂浆静态自然沉降特性；
· 测试分析尾砂浆静态絮凝沉降特性，确定最佳絮凝剂类型与掺量、尾砂浆稀释浓度；
· 研究尾砂浆动态浓密特性，确定浓密后底流浓度。
（3）充填料浆流变特性与管道输送阻力计算（增加尾砂分级物实验）
· 优选出合理的流变测试加载模式和料浆预处理方法；
· [bookmark: _GoBack]测试得到充填料浆的剪切屈服应力、粘度系数、触变性等关键参数；
· 构建充填料浆管道输送阻力理论计算方程，结合矿山实际管路布置和上述流变结果，计算得到料浆管输阻力。
（4）充填体理论强度与充填材料配比优化设计（增加尾砂分级物实验）
· 综合考虑采矿工艺、采场尺寸等因素，构建充填体稳定性数值模型与强度计算三维力学模型，计算得到充填体的理论强度；
· 模拟采场温度和湿度条件，测得不同灰砂比充填体强度，优化设计充填材料配比参数。
